
Mn, %

F
er

ro
m

a
n

ga
n

es
e 

(F
eM

n
80

)

+ 400 (µm), %

Si, %

C, %

P, %

S, %

+ 355 (µm), %

- 063 (µm), %

82,34

0,34

1,85

0,16

0,009

-

-

23,07

Indicators ValueName
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